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Zleceniodawca Probka (wg deklaraciji Zleceniodawcy)
PGE PALIWA SP. Z 0.0. Opis probki: Wegiel kamienny
CIEPLOWNICZA 1 Deklarowany opis: wegiel Kolumbia/RPA 8-25
31-587 KRAKOW Cel badania/przeznaczenie wykorzystania wynikéw: okreslenie parametrow

jakosciowych paliwa

Numer: 29/TCH/22/44

Rodzaj opakowania i zabezpieczenia: worek foliowy

Metoda przygotowania prébki do analizy: PN-G-04502:2014

Prébka przygotowana przez pracownika J.S. Hamilton Poland Sp. z 0.0.

Data przyjecia prébki 21.12.2022 Jednostka Inspekcyjna

Data rozpoczgcia badan 21.12.2022 Stan probki: bez zastrzezen

Data zakonczenia badan 21.12.2022

Data utworzenia sprawozdania 21.12.2022 Probka otrzymana od Zleceniodawcy

Rodzaj badania

Metoda Jednostka Wynik

z* Zawarto$¢ wilgoci catkowitej

[
| PN-G-04511:1980 p. 2.3.2 (ycofana) % 88

|+ Zawartosc¢ wilgoci w probcee analitycznej

| PN-G-04560:1998 g 23

;* Zawarto$é popiolu
! PN-G-04560:1998

. Zawarto$é popiotu w stanie roboczym { % 11,6

H
H
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t Zawartos¢ siarki catkowitej
i PN-G-04584:2001

| Zawartos¢ siarki catkowitej w stanie roboczym % ' 0,82

|

i" Wartosé opalowa
: PN-G-04513:1981 (wycofana)

| Wartosé opatowa w stanie roboczym kd/kg 2400_8

|* Zawartosé czesci lotnych
! PN-G-04516:1998

{ Zawartosé czesci lotnych w stanie roboczym % ] 27,6

|
I* Zdolnos¢ spiekania
! PN-G-04518:1981 (wycofana)

Autoryzowat:
Marcin Gézdz, Ekspert ds. Analiz, Pracownia Paliw

Sprawozdanie z badan opatrzono certyfikowang pieczecia elektroniczng J.S. Hamilton Poland Sp. z 0.0.

Adres laboratorium:
Gozdzikéw 1, 43-100 Tychy
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 594378/22/TYC

Wyniki odnosz3 sig wylgeznie do otrzymanych probek. Jesti podano nispewnosé pomiaru i nie okreslono i |nacze| to jest to niepewno$é rozszerzona, oszacowana dla wspétezynnika rozszerzenia k=2 i poziomu ufnosci 95% oraz nie
uwzglednia niepewnosci pobierania prébek. Jesli dokonano stwierdzenia zgodnosdi i nie okreslono inaczej J.S. Hamilton Poland Sp Z 0.0. stosuje zasadq pmﬁej akceptaciji wedlug wytycznych ILAO-GS 09/2019. Jozeli w kolumnie
~Wynik” akredytowanej metody przedstawiono zapis w postaci ,<” lub ,>" oznacza to, iz Jest to rezultat badania, bezposrednio powigzany z dolng lub géma grameq zakresu p y metody, podana
rozszerzona nispewnos¢ pomiaru dotyczy wylacznie odpovwedmo dolne; lub gorneg granicy zakresu pomiarowego ekredylowane; metody. W takim przypadk w kolumnie stwierdzeni 2 d ia opinig i
interpretacjg, ktéra opiera sig na uzyskanym rezut dania. Niniejsze sp ie nie moze byé powxelane w CZQSCI bez plsemnS) zgody J.S. "Hanilton Poland Sp. z 0.0. Odpowiedzialnosé J.S. Hamit Poland Sp.z 0.0 jest
ogrsmczona wytgcznie do danych zawartych w ]ego oryginale. J.S. Hamilton Poland Sp. z 0.0. nie na ste dytacji PCA AB 079 przez swoich kiientow, podwykonawcow zewnetrznych dostawcow ustug i
inne strony trzecie. Wigcej informacii znajduje sie w dokumencie PCA - DA-02. Ustuga potwierdzona ninisjszym spraw iem podlega Ogoinym W Swiadczenia Uslug J.S. Hamifton Poland Sp. z 0.0. zamieszczonym na
stronie www. hamilton.com.pl.

* Badanie akredytowane
# Badanie wykonane przez zewnetrznego dostawce
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